
Riparazione parti usura in Riparazione parti usura in 
carburo di tungstenocarburo di tungsteno



Parti usura in carburo di 
tungsteno

- Consistenza qualitativa e di  
profilo

- Riduzione tempi di settaggio

- Riduzione tempi di manutenzione

- Riduzione costo per tegola

- Elevato costo iniziale

- Fragilità

le parti sono spesso rimpiazzate 
perché rotte non perché usurate

SOLUZIONE VORTEX
Riparazione



Riparazione parti usura in 
carburo di tungsteno

Rotto Riparato




